Blatt 1 AS - K 13 Sportfiugzeugbau JUBI
Blattzahl : 1 Technische Mitteilung G.m.b.H. ]
Nr. lla Am Flugplatz 2
4811 Oerlinghausen
Tel. 5£202/72446

Gegenstand: Verldngerung der FVK Bugverkleidung

Betroffen : Alle AS - K13 die noch nicht lt. TM Nr.ll der Sport-
Flugzeugbau Jubi GmbH gedndert wurden.

Dringlichkeit: Keine,Umbau erfolgt auf Wunsch

Vorgang : Die Bespannung des Rumpfes wird im Cockpitbereich
durch hdufiges Ein- und Aussteigen,herabhdngende
Gurte und Armbewegungen schneller verschlissen.Aus
diesem Grund ergibt eine Verldngerung der Bugver-
kleidung hohere mechanische Stabilitdt der Rumfhaut.

Mafnahmen : Die Fertigung der Halbschalen erfolgt in den
Formen der Sportflugzeugbau JUBI GmbH,am Flugplatz 2
4811 Oerlinghausen.Die Schalen werden mit durch
Baumwollflocken angedicktes Harz mit dem Stahlrohr-
rumpfgeriist verklebt.Evtl.auftretende grdfiere Ab-
stdnde zu den Rohren werden mit Conticell 8 mm stark
ausgefiillt.In diesen Bereichen wird zusdtzlich eine
Lage Glasseidengewebe 92125 um die Rohre herumge-
legt.Bei dieser Ausfilhrung werden die Formleisten
und O - Rippen in urspriinglichem Zustand belassen,
ebenfalls kann wahlweise die Kufe angebaut bleiben.

Material : Lt. Lagenplan der Firma Sportflugzeugbau Jubi GmbH
vomy 17.42. 87

Massen und
Schwerpunktlage:Durch den Anbau erhdht sich die Leermasse sowie
das Gewicht der Nichttragenden Teile um ca. 3 - 4 Kg.

Eine Ermittlung der Massen- und Schwerpunktdaten ist
erforderlich.

Hinweis : Der umbau darf vom Hersteller oder einem dazu berech-
: tigtem LTB durchgefiihrt werden.Der Umbau ist im Bord-
buch sowie den Priifaufzeichnungen zu bestdtigen und
in einem N.P. Schein nach LBA Muster Nr. 6 zu be-

scheinigen.
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